Sibirske drevo s.r.o. — Technické normy pro tfidu Prima.

Sibirske drevo s.r.o. timto stanovuje technické poZadavky platné pro dodavky palubek a podlahovek tam,
kde jsou niZe uvedenou tfidu smluvné sjednany s odbérateli.

Tyto technickeé normy obsahuji pozadavky na palubky a podlahovky, které jsou zpracované na zakladé
CSN EN 14519 ,Vnitini a vnéjSi obklady z rostlého jehli¢natého dfeva - Frézovane profily s perem a
drazkou“a s CSN EN 13990 ,Dfevéné podlahoviny - Podlahové palubky z jehli¢natého dreva“.

Tfida je formulovana jako Prima, jeji viastnosti jsou stanoveny pro sibifsky modfin (Larix sibirica).

VsSeobecné

TFidéni se vztahuje pouze na lic. Vady na opacné strané nejsou omezené.

1. Tabulka
TFidéni a znaky pro sibifsky modfin (Larix sibirica) jsou uvedeny v tabulce.
Znaky a,b,c Trida Prima, dovoleno:
- Cerné tuzkové suky do 5 mm, i ve skupinach
- zdravé srostlé suky v libovolném poctu ve velikosti
ve priiméru do 10 mm,
Suky - CasteCné srostlé suky ve mnozZstvi 1 ks. ve velikosti

ve praméru do 10 mm na kazdy b.m.

- diry po sucich ve mnozstvi 2 kus na vyrobek, priimérem do
5 mm na hrané nebo 1 kus na vyrobek do 10mm u max. 15 %
dilct

vytrhana vlakna (opracovanim
poskozena mista)

v okoli sukl: do 20% plochy suku
jinde: do 20% maximalni velikosti suku
(jedno misto na b.m.)

tlakové zakfiveni (kfemenitost),
deformace

kfemenitost povolena u 15% zbozi pokud neni naruden
celkovy dojem deformace dilcll je povolena, pokud
nebrani odborné spravné montazi

smolniky

max. u 5% zbozi, velikost do 5x50mm nebo v odpovidajici
plo&e o jinych rozmérech.

Na kazdy b.m. dilce je dovolen jeden takovy smolnik, pfiemz
rozlozeni téchto maze byt v ramci dilce libovolné. Smolniky do
rozméru 3x30mm nejsou zohledhovany.
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dovoleno:

- vlasové trhliny

- U 5% zbozi nepronikajici povrchové trhliny do 100 mm na
licové plose

trhliny - prochézejici &elni trhliny do 30mm délky u 10% zboi
prochazejici Celni trhliny ne delSi nez je Sitka kusu
nedovoleno: odlupcivé trhliny

dien dovolena na 1/7 délky, ne $ir§i nezZ 5 mm

povoleny malé barevné rozdily (skvrny),

barevné rozdily a zamodrani .
zamodrani nedovoleno

bél povolena na 1/10 licové strany u 3% zbozi

poskozeni hmyzem, nedovoleno

napadené houbou nedovoleno

obliny dovoleno: na rubové strané, neni-li poruSena drazka a pero

dovoleny u 3 % zbozi o velikosti do 15mm v priméru nebo

zarosty kary v odpovidajici plose

Prima, musi byt klasifikovany do volné tfidy (tfida A).

b. Klasifikace podle vzhledu nebere v Uvahu znaky, které nejsou viditelné, pokud jsou prvky sestaveny
(napfiklad tfisky nebo malé vypadavé suky na peru, mistni zdzeni Sifky pera).

c. Lic je tvofen celym viditelnym povrchem prvku po sestaveni. Proto zasahuje i na hrany a zejména
skoseni.

2. Vihkost

Vlhkost desek (palubek) musi byt bud v rozsahu (17 + 2) %. Vihkost jind nez v této normé musi byt
predmétem smluvni dohody.

Vlhkost se stanovuje podle EN 13183-1 nebo EN 13183-2.

V dlsledku zmén vihkosti vzduchu se mlze ménit vihkost dfeva a tim i okamzité rozméry hotového
vyrobku v dobé pfedani/pfevzeti ze skladu spole¢nosti Sibirske drevo s.r.o. Tloustka a Sitka zpravidla
vzroste nebo klesne 0 0,2 % pro kazdé 1 % zvySeni nebo snizeni vihkosti dfeva.

3. Geometrické charakteristiky
Mé&feni rozmérd musi byt v souladu s EN 13647 a Geometrické charakteristiky v souladu s CSN EN 14519
¢.5.4.

4. Opracovani

Lic musi byt hladce vyhoblovan. Pravidelné stopy po nastroji ("vinky") nesmi dosahovat vétSiho rozestupu
nez 2 mm. Spoje desek (palubek) musi v dobé vyroby a ve skladu firmy Sibirske drevo s.r.o.(pfi pfivzeti
zbozi) do sebe snadno zapadat.
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5. Vypocet plochy
Pro vypocet plochy m2 se vzdy pouziva Sitka palubek véetné pera. Stanoveni rozméru, jakoz i uctovani
ceny za m2 se fidi normou EN 13990.

6. Vady vyrobki

Rozhodujicim okamzikem pro posouzeni kvality i vlhkosti je okamzik pfedani zbozi odbérateli. Vyrobce
nemuze rucit za vady (zejména zmeény vihkosti) vzniklé béhem dalSiho skladovani a manipulace s vyrobky.
PFipadné vady je mozné takto reklamovat pouze u dilc, které nebyly dale zpracovany (napf. kracenim,
povrchovou Upravou apod.).

7. Montaz
Rovnovazné vihkosti se zpravidla dosahuje dostatecné dlouhou aklimatizaci v prostfedi kone¢ného
uziti.

V Praze, dne 1.07.2019

Schvalil;
Mgr. Tatiana lvaniSyn

jednatelka spolecnosti
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